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Las juntas metaloplásticas están formadas por una alma de material blando (FM, PTFE, grafito, 

etc.) y este a su vez está recubierto parcial o totalmente por una lámina metálica dúctil. La 

calidad de los materiales para una junta metaloplástica debe escogerse en función de la 

presión de Trabajo y el fluido con el que estará en contacto. Gracias a su estructura 

comprensible y ligera son más indicadas que las totalmente metálicas en presiones y 

temperaturas altas. 

 

Las juntas metaloplásticas pueden fabricarse con uno o varios nervios dispuestos en diferentes  

configuraciones.     

  

Pueden fabricarse basándose en normas como la ASME 16.20 o según especificaciones 

concretas del cliente. Los materiales más comúnmente utilizados para la fabricación de las 

juntas metaloplásticas son como material metálico: cobre, aluminio, AISI 304, 316L, 321, hierro  

dulce y como material de relleno: fibra mineral, grafito, PTFE, etc.   
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